PERGO

VINYL PLANKS &TILES

Generelt

Alle PERGO VINYL gulve kan monteres sammen med gulvvarmeanlaeg med lav temperatur
i henhold til nedenstdende betingelser. Dette geelder for gulvvarmeanlaeg, hvor
varmeelementer — varmt vand eller elektriske — er lagt ind i gulvet. Varmefolie eller andre
"nye" systemer, der er placeret PA afretningslaget eller undertreegulvet, er ikke egnet til
PERGO vinyl gulve.

Den maksimalt tilladte varmemodstand (R) for gulvbelsegningen kombineret med
gulvopvarmning er 0,15 m2 K/W. Kombineret med gulvkgling er den maksimale
varmemodstand 0,09 m2 K/W. De respektive veerdier for PERGO VINYL er fglgende:

Produkt (+ underlag) Tykkelse Total varmemodstand (R)
4,5 mm (UDEN underlag) 45 mm 0,020 m2 KW

4,5 mm (+ BASIC-underlag) 45 mm+1mm 0,049 m2 KW

4,5mm (+ SUNHEAT-underlag) 4,5mm + 1,5 mm 0,030 m2 KW

5mm RIGID (UDEN underlag) 5mm 0,025 m2 K/W

5mm RIGID (+ BASIC-underlag) 5mm +1 mm 0,045 m2 K/W

5mm RIGID (+ TRANSITSTOP-underlag) 5mm+ 2 mm 0,070 m2 K/W

Fastlimet LVT 2,5 mm 0,015 m2 KW

Betingelser for gulvvarmeanleeg og undergulv

Typen af cementafretningslag o0og  monteringsmetoden  kombineret  med
gulvvarmeanlaegget skal overholde vejledningen fra leverandgren af afretningslaget og
gulvvarmeanlaegget.

Afstanden mellem varmeelementerne ma ikke veere stgrre end 30 cm for at opna en
ensartet varmefordeling over hele gulvet. Elementernes dybte afggres af montgren af
gulvvarmeanlaegget (> 4 cm).

Undergulvet skal veere tilstreekkeligt TORT over den samlede tykkelse, nar
gulvbelaegningen monteres. Det er maksimalt 1,5 % i henhold til CM-metoden for
cementbundne gulve og maksimalt 0,3 % for anhydrit-bundet afretningslag. Dette kan kun
sikres i forbindelse med montering i nye bygninger ved at teende for gulvvarmeanlaegget.
Teend gradvist for gulvvarmeanlaegget mindst to uger fgr, du lsegger vinyl, og mindst 21
dage EFTER, du har lagt afretningslag (maks. 5 °C om dagen):

e Ved 50 % af kapaciteten i 2 uger
e Ved 100 % af kapaciteten i de sidste to dage
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Hvis du kan lade gulvvarmeanlaegget veere teendt i leengere tid, er det endnu bedre. Fglg
retningslinjerne fra leverandgren for tagrre- og opstartsperioden for nylagt afretningslag.
Der bgr forefindes en varmeprotokol. Bed om den, hvis det er ngdvendigt.

Montage

Temperaturen for at montere PERGO vinylgulvet skal veere pa mindst 18 °C. Hvis
rumtemperaturen ikke er pa 18 °C, skal gulvvarmeanlaegget taendes pa 50 %, indtil der er
en temperatur pa 18 °C i rummet.

Hvis rumtemperaturen er pa 18 °C, kan du slukke helt for gulvwvarmeanlaegget.

Den almindelige monteringsvejledning til PERGO vinylgulve uden gulvwarmeanlaeg geelder
selvfalgelig ogsa, medmindre andet er udtrykkeligt neevnt herunder. For montering af LVT-
gulve (flydende eller fastlimet) anbefaler vi kraftigt, at have udvidelsesmellemrum pa 5 mm
(RIGID LVT: 8mm) og forudse en overgangsprofi fra omrader med
gulvvarmeanlaeg/kgleanlaeg mod omrader uden gulvvarmeanlzaeg/kgleanlzeg. Dette er fordi,
undergulvets beveegelse med gulvvarmeanlseg/kaleanlaeg er starre end med uden.

EFTER du har monteret gulvet, skal du vente i mindst 48 timer, fgr du teender for varmen
igen. Dette skal ggres gradvist (5 °C/dag). Den maksimalt tilladte kontakttemperatur pa
PERGO vinyl gulve er 27°C. Den maksimale varmtvandstemperatur ved udgangen fra
varmefyret er 45 °C, men i de fleste nye systemer er den meget lavere.

Andr ALTID temperaturen gradvist ved begyndelsen og slutningen af en
opvarmningsperiode.

Rumtemperaturen i rummene skal helst holdes mellem 18-30 °C:
e Undga altid varmeakkumulering pga. gulvteepper eller mindre taepper, der er lagt
pa gulvet, eller fordi der ikke er tilstreekkelig plads mellem mgbler og gulvet.
e Saesonbetingede temperaturskift kan forarsage aendringer i dimensionerne.

Gulvkgling

Kalevandets forsyningstemperatur ma ikke reduceres under en vis temperatur, den
sakaldte dugpunktstemperatur, for at undga beskadigelse af gulvet. Lavere temperaturer
medfgrer kondensering og vil beskadige din gulvkonstruktion.

Termostater i rummet ma aldrig veere indstillet pa en temperatur, der er 5 °C lavere end
rumtemperaturen. Sa ved en rumtemperatur pa 25 °C, ma rumtermostaten ikke vaere
indstillet lavere end 20 °C. Kglekredslgbet skal have en kontrol, der forhindrer, at
kaleveeskens temperatur falder til under 18 til 22 °C. Dette afhaenger af klimazonen, hvor
gulvet er monteret. | zoner med en hgj relativ fugtighed, er minimumstemperaturen 22 °C.
Ved gennemsnitlige fugtigheds- og temperaturniveauer kan den ga sa lavt som til 18 °C.
Hvis du ikke overholder denne vejledning, vil garantien pa PERGO vinyl gulvet ikke vaere
geeldende.
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Hvis du har yderligere spargsmal eller problemer, kan du kontakte vores tekniske afdeling:
Unilin Flooring, Technical Services - Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke - Belgien
E-mail: technical.services@unilin.com
Kundeservice: +32 (0) 56 67 56 56
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